
Für Neubau und Sanierung

Liapor-Schüttung
Vielseitig einsetzbar – zum 

Höhenausgleich, zur Wärme- und  
Schalldämmung
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Liapor ist feuerbeständig …frostsicher …feuchteunempfindlich …frostsicher und feuerbeständig.…und druckstabil.…säure- und laugenfest…feuchteunempfindlich

Absolut
beständig

Physikalisch und chemisch

Naturrein und circa 180 Millionen
Jahre alt – Lias-Ton bildet den
hoch wertigen Grundstoff für
Liapor. Die luftporendurchsetzten,
keramischen Tonkugeln überzeu-
gen durch ihre außer ordentlichen
bauphysikalischen Eigenschaften.
Liapor reduziert ausgezeichnet die
Wärmeverluste, kann gleichzeitig
Wärme speichern und Schall
schlucken. Mit seiner Fähig keit,
Wasserdampf aufzu nehmen und
wieder abzugeben, wirken die
Liapor-Blähtonkugeln feuchte -
regulierend und sorgen so für 
ein angenehmes Raumklima. 
Liapor leistet nicht nur viel, es 
reagiert auch unempfindlich auf
äußere Einflüsse. Der nicht brenn-
bare Baustoff gehört der höchsten
Brandklasse A1 an. Liapor erweist
sich aber nicht nur als feuerbestän-
dig, sondern auch frostsicher. Hohe
Brenntemperaturen während der
Herstellung bewirken eine sehr
geringe Restfeuchte, so dass Liapor
selbst bei extremen Minusgraden
im Freien eingesetzt werden kann. 

Charakteristisch für eine Liapor-
Kugel ist die sie umgebende, schüt-
zende Klinkerhaut. Zusammen mit
den in sich geschlossenen Poren im
Kugel inneren nimmt Liapor nur
sehr wenig Feuchtigkeit auf, die
der Blähton dann aber schnell wie-
der abgeben kann. Im Wasser ver-
hält sich Liapor neutral, es ist ge -
ruchsfrei, schimmelt und verrottet
nicht. Die Struk tur bleibt erhalten
und nach dem Aus trock nen kehren
alle positiven Eigenschaften wieder
zurück. 
Der Blähton ist mechanisch sowie
chemisch beständig – wird weder
von Säuren, Laugen noch von
Nagetieren angegriffen. Eine 
weitere besondere Eigen schaft 
bildet die Formstabilität. Ge schüt -
tetes Liapor verdichtet sich von
selbst zu einer gleichmäßig dichten
Schicht. Die Blähton-Kugeln stau-
chen sich auch nach träglich nicht
zusammen.
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Lose Hohlraumschüttung
Leichte und schnell ausführbare 
Lösung für wärmedämmende
Schüttungen: die ungebrochene,
körnige Trockenschüttung 
Liapor 4/8 und Liapor 8/16. 

Gebundene Ausgleichsschüttung
Zum Ausgleichen größerer Höhen -
unterschiede und im Bereich form-
stabiler Schichten: zementgebunde-
ne Liapor-Schüttungen wie Liapor-
Thermobeton für einen sicheren
und stabilen Untergrund.

Belastbare Ausgleichsschüttung
Für trockene Fußbodenaufbauten,
die Unebenheiten lückenlos aus -
gleichen: mit der Liaporfit-
Schüttung aus gebrochenem 
und rundem Liapor. 

Liapor-Leichtestrich
Für Fußboden aufbauten, wie sie
z. B. für Bade zimmer erforderlich
sind: Liaporfit als Zuschlag für den
Leichtestrich. 

www.liapor.com

Flexibel
mal vier

Liapor-Schüttungen

Lose Hohlraumschüttung

Belastbare AusgleichsschüttungBelastbare Ausgleichsschüttung

Liapor-Leichtestrich

Mit Liapor findet sich 
für jedes Problem die 
passende Lösung. Dafür
bietet Liapor insgesamt
vier Alternativen an:
mit rundem Korn oder in
der Mischung mit gebro-
chenem Liapor – sowohl
lose als auch gebunden. 



Flexible Lösungen, 
um Hohl räume zu ver-
füllen: Liapor-Trocken -
schüt tun gen.

Lose Liapor-Trocken schüttung lässt
sich als wärmedämmende Schüt tung
leicht und schnell verarbeiten. Sie
verbindet eine hohe Wärmedäm   -
mung mit einer hohen Wärme spei -
cherung. Liapor-Trocken schüt tung en
sind besonders dafür geeignet, um
Hohlräume bei mehr schich tig auf -
gebauten Böden oder bei Holz  -
balken decken  aufzufüllen. Das un -
gebroch ene, körnige Liapor wird im
50-Liter-Sack in zwei Korngrößen
angeboten: als 4/8 mit Korndurch -
messern von vier bis acht Milli me -
tern bzw. als 8/16. Liapor ist viel -
seitig anwendbar: als reversible
Über füllung von Rohrleitungen,
Fehl boden schüttung oder zur losen
Gewölbe auffüllung. 

Lose wärmedämmende
Hohlraumschüttung

Liapor 4/8 bzw. Liapor 8/16
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Anwendungsgebiete

● Trockenschüttung in Holzbalken -
decke im Balkenzwischenraum
ohne Trittschalldämmung …

… mit Trittschalldämmung

● Dämmung zwischen Lager -
hölzern auf Massivdecke

● Wärmedämmschüttung 
gegen Erdreich*

● … nicht begehbar

… mit durchgehender Trittschall-
dämmung

● Dämmung zwischen Lager -
hölzern auf Holzbalkendecke

● Verfüllungen von Kabel- und
Rohrkanälen

● Drainageverfüllung im
Fundamentbereich

Randdämmstreifen;
Trittschalldämmung

Rieselschutz;
Trennschicht

Mauerwerk

Zement-, Anhydritestrich

Weichfaserplatte

Spanplatten,
Trockenestrichaufbau

Dampfsperre / -bremse
Lage ist abhängig von der 
Diffusionsausrichtung

Holzbauteile

Beton, Massivdecke

Filtervlies

Liapor-Schüttung
4/8 bzw. 8/16

● Trockenschüttung in Holzbalken decke im Balkenzwischenraum …

* entspricht nicht Ausführung nach Ö-Norm



Schritt 5: Verlegen der Holz -
dielen bzw. Verlegeplatten
Holzdielen oder Verlegeplatten 
auf den Balken vernageln bzw. ver-
schrauben. Stöße, die in Richtung
der Balken verlaufen, sind auf 
diesen mittig anzuordnen. Einen
Zenti meter Mindestabstand zur 
fertigen Wand einhalten.

Schritt 6: Verlegen der 
Rand strei fen und
Trittschalldämmplatten
Randstrei fen anbringen, um Schall -
brü cken zu vermeiden. Diese etwa
zwei bis drei Zenti meter über die
Ober kante des fertigen Fußbodens
ziehen und erst nach Verlegung des
eigent lichen Oberbodens abschnei-
den. An den Randstreifen müssen
Tritt schall dämmplatten immer dicht
stoßen – auch untereinander.
Kreuzfugen vermeiden.

Schritt 7: Verlegen der Lager- 
bzw. Polsterkonstruktion
Unterlagsbretter durch Vernageln
an den Lagerhölzern befestigen.
Lagerhölzer exakt ausrichten und
mit der lastverteilenden Verlege -
platte fixieren. Ers tes Lagerholz
maximal bis zu 15 Zentimeter von
der Wand entfernt anbringen. Nicht
mehr als 50 Zenti meter Ab stand der
Lagerhölzer zueinander.

Schritt 8: Einbringen der Liapor-
Hohlraumfüllung zwischen die
Lagerholzkonstruktion

Liapor 4/8 bzw. Liapor 8/16 zwi-
schen die Hilfs kon struk  tionen ein-
füllen und an schlie ßend sauber
abziehen. 

Schritt 9: Verlegen 
des Unterbodens
Verlegeplatten, z. B. Spanplatten
V100, mit den Lagerhölzern ver-
schrauben. Plattenstöße mittig über
den Lagerhölzern anordnen. Ein
Zentimeter Abstand zur Wand. Bei
Holzdielenböden zudem die einzel-
nen Bretter auf den Lager hölzern
vernageln oder verschrauben.

Schritt 10: Oberboden
Die Unterkonstruktion ist nun 
fertig und der Oberboden wie
Teppich, Parkett o. ä. kann sofort
auf dem trockenen Unterboden ver-
legt werden. Die für den jewei  ligen
Bodenbelag geltenden Vor schriften,
wie z. B. die Mindest ab stände zur
Wand, sind einzuhalten.

Trockenaufbau 
bei Holzbalkendecke
mit Zwisch en balken -
ver füllung und 
zwischen Lager höl -
zern mit Liapor 4/8
bzw. Liapor 8/16 

Schritt 1: Holzbalken decke auf
ihren Zustand überprüfen
Bei älteren Konstruktionen gilt es,
zuerst den Zustand der Holzbalken -
decke bzw. des Holzdielenbodens zu
überprüfen. Eventuell vorhan dene
Schäden sind zu beheben.

Schritt 2: Installationsleitungen
Sämtliche Installationsleitungen
müssen fachgerecht verlegt und 
ausreichend gegen Korrosion
geschützt sein.

Schritt 3: Falls erforderlich
Riesel schutz bzw. Dampfsperre
auslegen
Besteht bei Holzbal ken decken die
Gefahr, dass Liapor-Kugeln durch
Ritze, Astlöcher oder ein späteres
Nachtrock nen der Holzdecke 
herausrieseln können, dann ist ein
Riesel schutz, z. B. Ölpapier, Well -
pappe, zugfestes Packpapier oder
Bitumen papier, über Sichtschalung
und Holz balken notwendig. Den
Riesel schutz bis Oberkante des
Holzdie len  bodens hochziehen, um
die Ecken abzu sichern.

Schritt 4: Einbringen der
Hohlraum füllung mit
Liapor 4/8 bzw. Liapor 8/16
Einfach die Liapor-Schüttung
zwischen die Balken schütten
und mit einer Ab ziehlatte
abziehen. Vor han dene Kabel-
und Rohrleitungen werden
automatisch sauber umhüllt. 
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* Verdichten von circa 5 Prozent einkalkulieren. Schichtweise einbauen und mit Flächenrüttler oder Handstampfer verdichten. 

Technische Daten für die wärme- und schalldämmende Hohlraumschüttung
mit Liapor 4/8 und Liapor 8/16

Deutschland Österreich Deutschland Österreich

Korngröße mm 4 – 8 8 – 16

Trockenschüttdichte kg/m3 Ca. 325 ± 25         Ca. 325 ± 25

Anlieferungsfeuchte Masse % < 1 < 1

Wärmeleitfähigkeit λR W/(mK) 0,10 0,089 0,10 0,089

Dampfdiffusionswiderstandszahl 3 3

Bewertete Trittschallminderung ΔLw dB bis zu 34 bis zu 34

(bei 16,9 cm Konstruktionshöhe)

Brandklasse A1 (nicht brennbar nach DIN 4102)

Mindesthöhe cm 1,5 3

Max. Höhe cm unbegrenzt*

Beispiel



● Sanierung von Fach-
werkwänden im Altbau
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Zement dient 
auch bei Liapor-
Dämm beton als
Binde mittel.

Liapor-Thermobeton
Gebundene Ausgleichsschüttung mit Liapor 4/8 bzw. Liapor 8/16

Zementgebundene Liapor-Schüt -
tungen eignen sich zum Ausgleich
größerer Höhenunterschiede und
bei formstabilen Schichten, bei
denen ein nachträgliches Absenken
oder Verdichten durch das Abbin den
des Bindemittels, z. B. Zement, 
verhindert werden soll. Liapor-
Thermo beton sorgt z. B. bei 
Massiv-, Holzbalken- und Gewölbe -
decken für einen her vorragenden
Schall- sowie Wärme schutz und 
bietet einen sicheren, stabilen und
leichten Untergrund für alle nach -
folgen den Fußboden aufbauten.

Anwendungsgebiete

…mit Trockenestrichsystem

…mit Trockenestrichsystem

…mit Trockenestrichsystem

● Gefälleausgleich bzw. 
-dämmung unter Terrassen,
Balkon, Flachdächern

… mit Nass-Estrich 
als oberen Abschluss 

… mit Nass-Estrich 
als oberen Abschluss

… mit Nass-Estrich 
als oberen Abschluss

● Hohlraumverfüllung und
Dämmung im Holzrahmenbau

Liapor-Leichtestrich

Zement-, Anhydritestrich

Mauerwerk

Gipskartonplatte

Randdämmstreifen;
Trittschalldämmung

Spanplatten,
Trockenestrichaufbau

Dampfsperre

Einblechung; Aluschiene

Holzbauteile

Dichtungsschicht
(Bitumenbahn)

Beton, Massivdecke

Baufolie

Trennschicht/Folie, 
Öl- bzw. Bitumenpapier

gebundene Liapor-
Schüttung

● gebundene Schüttung auf Massivdecke bzw. Kellerbodenplatten …

● gebundene Schüttung auf Holzbalken decke …

● gebundene Schüttung auf Ge wölben …



nicht unterkellerten Räumen erfor-
dern eine Dampfsperre. Ringsum
sind mindestens vier Millimeter 
wasserabweisende Randstreifen
anzubringen. Seit lich hochgezogene
Trenn schicht / Dampfsperre bündig
mit der Ober kante des Liapor-
Dämm betons abschneiden.

Schritt 3: Einbringen des Liapor-
Thermobetons
Zuerst an der Wand das erforder  -
liche Höhen maß für den Liapor-
Thermobeton markieren. In kurzen
Abständen parallele Streifen aus
Liapor-Thermo be ton errichten.
Anschließend den Zwi schenraum
auffüllen und die gebundene Schüt -
tung mit einer Waaglatte abzie hen.
Vorteilhaft ist ein leichtes Verdich ten
und Abziehen z. B. mit einem Reib -
brett. Überdecken von Installations -
leitungen und Einbau ten mit einer

mindestens zwei Zen ti meter dicken
Schicht Liapor-Thermobeton. Inner -
halb der nächsten 24 Stunden 
diesen nicht begehen. Vor dem wei-
teren Fußboden aufbau auf ausrei-
chende Austrock nung achten. Durch
Auf legen von Schal tafeln die 
Bean spruchung der ge bundenen
Schüttung minimieren.

Schritt 4: Falls erforderlich
Auslegen einer Dampf sperre
Je nach Be darf auf den trockenen
Liapor-Thermo be ton eine Dampf -
sperre auslegen. Diese entsprechend
überlappen, verkleben und im Rand-
bereich bis zur Fußboden ober kante
hochziehen. Anschließend mit
gewünschtem Oberbodenaufbau
fortfahren: Nass-, Trockenestrich,
Leichtestrich.

Fußbodenaufbau auf
einer Massivdecke
mit gebundener
Liapor-Schüttung
(Liapor-Thermo -
beton) 

Schritt 1:
Installationsleitungen
Sämtliche Installationsleitungen
müssen fachgerecht verlegt und
ausreichend gegen Korrosion
geschützt sein.

Schritt 2: Falls erforderlich Rand -
streifen und Trennschicht bzw.
Dampfsperre verlegen
Eine Trennschicht, z. B. in Form
einer Folie, vermeidet, dass sich der
Liapor-Thermobeton mit der Roh -
decke verbindet. Feuchträume,
Kellerboden platten, Garagen sowie
der Einsatz über Einfahrten oder

Mischanleitung für haufwerksporigen Liapor-Thermobeton

Bestandteil Liapor 4/8 bzw. Zement Wasser

Liapor 8/16

Mischverhältnis

in Raumteilen 8 1

Materialbedarf

je Quadratmeter 11 Liter 1,5 kg ca. 1 Liter

und Zentimeter

Schichtstärke

Materialbedarf 

je 50-l-Mischung 50 Liter 7,5 kg ca. 4,5 Liter

Bitte beachten:
●  Zu wenig Wasser lässt Liapor-Thermobeton verdursten, zu viel 

dagegen schwemmt den Zement vom Liapor-Korn ab.
●  Mischungen mit Liapor 4/8 können mit einer Estrichpumpe ge fördert 

werden, brauchen aber geringfügig mehr Wasser. Tabellenwerte 
haben ein Wasser-Zement-Verhältnis von 0,6.  Für Estrichpumpe 
diesen Wert auf 0,7 erhöhen.
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Vor dem weiteren Fuß bo den  aufbau
ist auf eine ausreichende Austrock  -
nung zu achten.

Anmerkung: Für die Verlegung von Estrichen und der dazugehörigen Unterkonstruktionen sind für Österreich die ÖNORM B 2232 
und ÖNORM B7232 „Estricharbeiten“ und für Deutschland die Normteile der DIN 18560 maßgebend.

Technische Daten für Liapor 4/8 und Liapor 8/16 – gebunden
Deutschland Österreich Deutschland Österreich

Lose Körnung Liapor 4/8 Liapor 8/16

Korngröße mm 4 – 8 8 – 16

Schüttdichte trocken kg/m3 325±25 290–390 325±25 260–360

Brandklasse A1 (nicht brennbar nach DIN 4102)

Deutschland Österreich Deutschland Österreich

Zementgebundene Körnung 

für Liapor-Thermobeton Liapor 4/8 Liapor 8/16

Anwendung Wärmedämmender Höhenausgleich,

leichte Drainage

Betonrohdichte trocken kg/m3 Ca. 500 Ca. 470

Druckfestigkeit nach 28 Tagen N/mm2 Ca. 1,5 Ca. 1,5

Wärmeleitfähigkeit λR W/(mK) 0,13 0,15 0,13 0,15

Wärmedurchlasswiderstand R bei 

einer Schichtdicke von 10 cm (m2K)/W 0,77 0,67 0,77 0,67

Dampfdiffusionswiderstandszahl 5 5

Bewertete Trittschallminderung ΔLw dB bis zu 33 bis zu 33

(bei 18,5 cm Konstruktionshöhe)

Brandklasse A1 (nicht brennbar nach DIN 4102)

Beispiel
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Liaporfit ist eine
feine Mischung aus
ge brochenem und 
rundem Liapor.

Belastbare
Ausgleichsschüttung

Liaporfit

Die Qualität der Liaporfit-Schüttung
eignet sich speziell für den trocke-
nen Fußbodenaufbau, der zudem
belastet wird. Die feine Mischung
aus gebrochenem und rundem
Liapor umschließt problemlos Kabel -
kanäle sowie Installations rohre und
kann in jeden Winkel gelangen.
Liaporfit gleicht Uneben heiten
lückenlos aus und erreicht ausge-
zeichnete Wärme- und Schall dämm-
werte – für praxisgerechte Anwen -
dungen in Sanierung und Neubau.

Anwendungsgebiete

…mit Trockenestrichsystem

…mit Trockenestrichsystem

● belastbare Schüttung auf
Gewölbedecken mit Trocken -
estrich oder Nass-Estrich*.

… mit Nass-Estrich* 
als oberen Abschluss

… mit Nass-Estrich* 
als oberen Abschluss

Spanplatten,
Trockenestrichaufbau

Dampfsperre /-bremse
Lage ist abhängig von der 
Diffusionsausrichtung

Einblechung; 
Aluschiene

Holzbauteile

Zement-, 
Anhydritestrich

Mauerwerk

Randdämmstreifen;
Trittschalldämmung

Rieselschutz; 
Trennschicht

Beton, Massivdecke

Liaporfit

Trennschicht/Folie, 
Öl- bzw. Bitumenpapier

● belastbare Überschüttung der Balkenlage bei verschieden aufgebauten Holzbalkendecken

* Bei Nassestrichaufbauten ist nach DIN 18560 neu 
die Liafit-Schüttung geeignet zu fixieren!

● belastbare Schüttungen auf Massivdecke …

● belastbare Schüttungen auf Holzbalkendecke …
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Schritt 3: Einbringen 
von Liaporfit
Gewünschte Fertighöhe markieren
und auf die umliegenden Wände
mit Laser, Nivelliergerät oder
Schlauchwaage übertragen. Das so
genannte Meterriss, eine umlaufen-
de Markie rung exakt ein Meter
über der Fertig höhe, ermöglicht ein
bequemes Messen. Anschließend
parallele Liaporfit-Streifen errich-
ten und darauf jeweils eine Waag -
latte legen. Trockenschüttung zwi-
schen beide Streifen einfüllen und
diese mit einer weiteren Waag latte
ab zie hen. Installations leitun gen
und sonstige Einbauten mit min -
des tens einem Zentimeter Liaporfit
überdecken. Nach dem Abziehen
die Schüttung nicht mehr begehen.
Durch seine Kornzusammen  set zung
verdichtet sich Liaporfit von selbst.

Schritt 4: Verlegen der 
Trittschalldämmplatten
Verlegung von der Tür ausgehend
beginnen oder Tritt unter lage, z. B.
Schal tafel, verwenden. Dämm plat -
ten an den Rand  streifen und unter-
einander dicht stoßen. Kreuz fugen
vermeiden. Empfehlenswert sind

Tritt schall dämmplatten mit einer
dynamischen Steifigkeit von 
ca. 20 bis 40 MN/m3. 

Schritt 5: Trockenestrichelement 
verlegen
Auf die Dämmplatten nun Trocken -
estrichelemente bzw. Spanplatten
V100 nach Herstelleranleitung ver-
legen. Mindestabstand von einem
Zen ti meter zur Wand einhalten.

Schritt 6: Oberboden
Nun kann sofort die Verlegung des
Ober bodens beginnen. Für Ober  -

böden wieTeppich, Parkett, Laminat,
Fliesen etc. sind die erforderlichen
Min destabstände zur fertigen
Wand und gegebenenfalls Herstel -
ler an weisungen zu beachten.

Liaporfit auf
Massivdecke bzw.
Kellerbodenplatten

Schritt 1: Falls erfor-
derlich Rand streifen
und Dampfsperre
verlegen 

Z. B. Feuchträume oder Bo den  -
platten erfordern eine Dampf -
sperre. Diese zuerst auslegen und
im Bereich der Wand hochziehen.
Randstrei fen an der Wand, die zwei
bis drei Zen ti meter über den Fertig -
fußboden hinausragen, vermeiden
Schallbrücken.

Schritt 2: Installationsleitungen
Sämtliche Installationsleitungen
müssen fachgerecht verlegt und
ausreichend gegen Korrosion
geschützt sein.

* nach DIN V4108-4

Technische Daten für Trockenschüttung Liaporfit
Deutschland Österreich

Korngröße mm 1 – 4 (rund und gebrochen)

Schüttdichte trocken kg/m3 400–500 400–500

Druckspannung bei 10 % Stauchung t/m2 52 52

Anlieferungsfeuchte Masse % max.0,5 max.0,5

Wärmeleitfähigkeit λR W/(mK) 0,16* 0,095

Wärmedurchlasswiderstand R bei

einer Schichtdicke von 10 cm (m2K)/W 1,1 1,1

Dampfdiffusionswiderstand 2 2

Bewertete Trittschallminderung ΔLw dB bis zu 28 bis zu 28

(bei 16,9 cm Konstruktionshöhe)

Brandklasse A1 (nicht brennbar nach DIN 4102)

Beispiel

Liaporfitstreifen mit Waaglatten: 
in den Zwischenraum eingefülltes
Liaporfit mit Waaglatte abziehen.



Anwendungsgebiete

● Liapor-Leichtestrich, z. B. 
auf Liapor-Thermobeton
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Zementgebundenes
Liaporfit bildet 
einen attraktiven
Leichtestrich.

Beispiel
Liapor-Estrich auf einer 
Liapor-Gewölbeauffüllung

Schritt 1: Falls erforder lich 
Verlegen einer Dampfsperre
Feuchträume, Keller bodenplatten,
Gara gen sowie der Einsatz über
Einfahrten, nicht unterkellerten
Räu men oder Liapor-Thermobeton
erfordern in jedem Fall eine Dampf  -
sperre. Dabei die einzelnen Bahnen
mindestens 20 Zentimeter überlap-
pen und verkleben. Am Rand die
Dampfsperre bis zur Fußboden -
ober kante hochziehen.

Schritt 2: Verlegen 
der Randstreifen
Winkelrandstreifen vermeiden
Schall brücken und müssen mindes -
tens vier Millimeter dick sowie 
wasserabweisend sein. Dabei den 
Fuß des Randstreifens unter den
Dämm stoff verlegen. Randstreifen
etwa ein bis zwei Zentimeter über
die Estrich kante hochziehen und
nach dem Verlegen des Ober bo -
dens abschneiden.

Liapor-Leichtestrich
Liaporfit gebunden

Mischanleitung für Liapor-Leichtestrich
Für Liapor-Leichtestrich empfiehlt sich ein Zwangsmischer als Mischaggregat. 
Liaporfit und Estrichsand 0 – 8 mm (Natursand) gemeinsam mit der erforderlichen
Menge Zement in den Mischer geben und trocken vermischen. Die für die
Verarbeitung erforderliche Konsistenz durch Zugabe von Wasser einstellen. 
Tabelle enthält Richtwerte für die Wassermenge.

Liaporfit Naturzuschlag Zement Wasser

0 – 8 mm

Mischverhältnis

in Raumteilen 1,5 2 1

Materialbedarf

je Quadratmeter 5,0 Liter 7,0 Liter 3,5 kg 1,8 Liter

und Zentimeter

Schichtstärke

Materialbedarf 

je 150-l-Mischung 75 Liter 105 Liter 53 kg 27 Liter

Der Liapor-Leichtestrich bildet 
eine sinnvolle Ergänzung zu einer
zement gebundenen Schüttung mit
Liapor 4/8 oder Liapor 8/16. Überall
dort, wo zementgebundene Fuß -
bodenaufbauten bevorzugt wer-
den, wie in Badezimmern, bietet
sich der Liapor-Estrich als ideale
Lösung an. Sein geringes Gewicht,
die hohe Belastbarkeit, der optima-
le Schall schutz und die fußwarme
Ober fläche sind entscheidende
Faktoren für zementgebundenes
Liaporfit – sowohl bei Neubau als
auch Sanierung.

Liapor-Leichtestrich

Mauerwerk

Randdämmstreifen;
Trittschalldämmung

Dampfsperre

Metallbauteile

gebundene Liapor-
Schüttung

Trennschicht/Folie, 
Öl- bzw. Bitumenpapier
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einer Waaglatte abziehen.
Estrichober fläche entweder mittels
Glätt  schwert oder Estrichschleif -
maschine glätten. Räume größer
25 Quadratmeter oder Rechteck -
flächen mit einem Seitenverhältnis
über 1 zu 2,5 sind durch Schwind -
fugen in annähernd quadratische
Felder zu unterteilen. Den Leicht -
estrich erst nach drei Tagen bege-
hen und nach drei Wochen belas -
ten.Nachbe hand  lung während der
ersten Ta ge: Vor schädlicher Wärme,
Kälte, Zugluft und direkter Sonnen  -
be strahlung schützen. Zu dem emp-
fiehlt sich ein Verduns tungs schutz
durch Kunst stofffolien.

Schritt 3: Verlegen der 
Trittschall dämmplatten
Dämmplatten an den Randstreifen
und untereinander dicht stoßen.
Kreuzfugen vermeiden. Nur geeig-
nete Trittschalldämm platten ver-
wenden: Unter Belastung darf sich
die gesamte Dämmschicht nicht
mehr als fünf Millimeter zusammen-
drücken.

Schritt 4: Auslegen 
einer Trennschicht
„Schwimmender“ Estrich braucht
zwischen Estrich und Dämmung
eine Trenn schicht: mindestens 
0,1 Milli meter PE-Folie oder gleich-
wertig. Folie circa zehn Zenti meter
über lappen und am Rand bis zur
Fuß boden oberkante hochziehen.
„Gleitender“ Estrich wird ohne eine
Trittschalldämmung ausgeführt.
Zwei PE-Folien mit Mindestdicken
von je 0,1 Millimeter trennen den
Estrich vom Untergrund. Folien
circa zehn Zentimeter überlappen.
Eine Dampf sperre auf Liapor-
Thermobeton gilt als Gleitschicht.

Schritt 5: Einbringen 
von Liapor-Estrich
Zuerst Höhenmaß für den Estrich
an der Wand markieren: minimale
Estrich stärke fünf Zentimeter. Min -
destens eine ge schweißte Beweh -
rungs matte vom Typ Q 30, AQ 30
oder CQ 30 mittig in den Estrich
einlegen. Mit Hand stampfer paral-
lele Estrichstreifen errichten. Estrich
dazwischen verdichten und mit

Schritt 6: Oberboden
Auf ausreichende Aus trock nung
achten. In Österreich gilt für Holz -
fuß böden ge mäß ÖNORM B 2218
eine maxi male Feuchte von zwei
Prozent, ge messen mit dem 
CM-Gerät. Dann mit der Verlegung
des Oberbo dens beginnen. Für
Ober böden wie Teppich, Parkett,
Lami nat, Fliesen etc. sind die
Hersteller anweisungen zu beach-
ten. Der wärmedämmende Liapor-
Zuschlag eignet sich nicht zur
Herstellung eines Heizestrichs,
jedoch mit Liapor-Thermo beton als
Unterbau für übliche Heizestriche.

Anmerkung: Bitte immer die genauen
Verarbei tungshinweise der Hersteller
beachten. Das Verlegen von Estrichen und
die dazugehörigen Unterkon struk tio nen
regeln für Österreich die ÖNORM B 2232
sowie B 7232 „Estrich arbeiten“ und für
Deutsch land die Normteile der DIN 18560.

Die parallelen Estrichstreifen mit
einer Waaglatte abziehen.

Leicht und hoch belastbar:
der Liapor-Leichtestrich.

Technische Daten für Liapor-Leichtestrich

Lose Körnung

Korngröße mm 1 – 4

Schüttdichte trocken kg/m3 400 – 500

Brandklasse A1 (nicht brennbar nach DIN 4102)

Deutschland Österreich

Liapor-Leichtestrich

Anwendung leichter wärme- und schalldämmender

Zementestrich

Betonrohdichte trocken kg/m3 ca. 1.700 ca. 1.700

Druckfestigkeit nach 28 Tagen N/mm2 ≥ 23 ≥ 23

Wärmeleitfähigkeit λR W/(mK) 1,4* 0,92

Wärmedurchlasswiderstand R bei 

einer Schichtdicke von 10 cm (m2K)/W 0,15 0,15

Dampfdiffusionswiderstandszahl 15 15

Bewertete Trittschallminderung ΔLw dB bis zu 33 bis zu 33

(bei 18,5 cm Konstruktionshöhe)

Brandklasse A1 (nicht brennbar nach DIN 4102)

* für Zementestriche nach DIN V4108-4
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Ökologisch wertvoll

Angefangen beim land -
schafts  schonenden Abbau
des Tons über die Produk -
tion bis hin zum Recycling 
– über den gesamten
Lebens zyklus ist Liapor
umwelt verträglich und
bau biologisch empfeh  -
lens  wert. Dass Liapor alle 
Vor aus  setzungen und
Ansprü che an ein baubio -
logisch gesundes Wohnen
erfüllt, belegen die Prüf -
siegel vieler anerkannter
bau bio logischer Institute:

● das österreichische, 
von Prof. Friedensreich
Hundertwasser gestaltete
Umweltzeichen

● Österreichisches Institut
für Baubiologie und 
-ökologie

Lose Liapor-Schüttung

● in Holzbalkendecken 
und zum Verfüllen von
Gewöl ben sowie Kabel-
und Rohr kanälen

● als Drainage im Funda -
mentbereich und als
Wärme dämm schüttung
gegen Erdreich

● auf Massivdecken, 
Holz balkendecken,
Kellerboden platten,
Gewölbedecken

● Hohlraumverfüllung 
mit aus steifender und
dämmender Wirkung 
im Holz rahmen   bau

Belastbare 
Liaporfit-Schüttung

● auf Massivdecken und
Holzbalkendecken

Liapor-Leichtestrich

● als Estrich mit wärme -
dämmen den Eigen -
schaften auf Decken 
und Gewölben

Gebundene Liapor-Schüttung
(Liapor-Thermobeton)

GEPRÜFT
1998

GEPRÜFT
1998

GEPRÜFT
2008


